- [@izolac

JAROCIN

.
-

.-"\

ja

S
3 4 -~
.
N
i,

SYSTEMY POKRYC DACH OWYCH

| Z

LA

CJE W

D

CDHR

e

NNE



SZYBKI'ZGRZEW

Wigksza o 40 % profilowana, termoaktywna powierzchnia
spodnia papy wykonanej w technologii SZYBKI ZGRZEW to nie
tylko gwarancja skutecznego, pewnego zgrzania jej catg
powierzchnig do podtoza, ale rowniez wydatne przyspieszenie
operacji zgrzewania.
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Zgrzewanie do podtoza papy z profilowanym spodem }\\0\ ; A \\

SZYBKI ZGRZEW jest okoto 30 % szybsze i wymaga A R \ \ W ;
znacznie mniej energii, co ogranicza ryzyko przegrzania R R ﬁ \\ ALY !
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mieszanki asfaltowej, ktore jest podstawowg przyczyna 5 )
przedwczesnego starzenia sie papy. W przypadku pap
modyfikowanych do minimum spada prawdopodo-
bieristwo rozpadu struktury kauczuku SBS, dzieki
czemu papa zachowuje deklarowane parametry
techniczne, elastyczno$cé i zywotnosé.

W papach produkowanych w technologii SZYBKI ZGRZEW,
dzigki temu, ze profilowana spodnia strona papy gwarantuje
réwnomierny, pewny i szybki zgrzew z podfozem na catej
powierzchni, udato sie zwigkszy¢ o 20-50 % grubos¢ gornej,
gtéwnej powtoki hydroizolacyjnej, umieszczonej nad osnowa.
Pozwolito to znaczaco poprawi¢ przyczepnoS$¢ posypki
bazaltowej, ktdra nie ulega osypywaniu. Tym samym papa jest
bardziej odporna na destrukcyjne dziatanie promieni stonecznych
UV, co wydatnie poprawia trwato$¢ wykonywanego pokrycia.

Ekonomika stosowania pap wykonanych w technologii
SZYBKI ZGRZEW jest bezdyskusyjna. Skrécenie czasu
zgrzewania papy do podtoza oraz ograniczenie zuzycia
gazu podczas operacji zgrzewania pozwalajg
wykonawcy zaréwno na poprawe wydajnosci, jak
i zmniejszenie kosztéw, a tym samym wzrost
rentownosci wykonywanych robo6t izolacyjnych.

Podkresli¢ nalezy fakt, ze ulepszone wiasciwosci pap osiggnieto
za pomocg rozwigzan bezpiecznych dla ludzi i $rodowiska
naturalnego, bez stosowania dodatkowych substancji
chemicznych. Stosowanie pap zgrzewalnych w technologii
SZYBKI ZGRZEW jest wyrazem dbato$ci o $rodowisko naturalne
— ponad 25 % zmniejszenie zuzycia gazu podczas operacji
zgrzewania papy Owocuje znaczacym ograniczeniem emisji
tlenkéw wegla do atmosfery, a tym samym zmniejsza efekt
cieplarniany.



SLYBKI' ZGRZEW

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA UKtADANIA PAP
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ZGRZEW

Nowoczesne papy zgrzewalne wykonane
w technologii SZYBKI ZGRZEW to nowa
jakoS¢ w dziedzinie uktadania pap:

e PEWNOSC potaczenia papy z podtozem na catej
powierzchni - dzieki wiekszej o 40 % profilo-

wanej, termoaktywnej, spodniej stronie papy; N N
e SZYBKOSC - okoto 30 % krétszy czas zgrzewa- DR \\\\\ \
nia papy do podtoza; ST S A p

® TRWALOSC - skrocenie operacji zgrzewania
chroni strukture mieszanki asfaltowej przed
skutkami przegrzania: degradacja parametrow
technicznych i przedwczesnym starzeniem;

® (0SZCZEDNOSC czasu i pienigdzy - w tym
samym czasie mozna pokry¢ 30 % wiekszg
powierzchnie, zuzywajgc przy tym o 25 % mniej
gazu do operacji zgrzewania;

® DBALOSC o srodowisko naturalne-zgrzewanie
papy wymaga znacznie mniej energii,co zmniejsza
zuzycie gazu, a tym samym ogranicza emisje CO,
doatmosfery.
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PRZEZNACZENIE

Papa Jarplast MOST jest przeznaczona do wykonywania
jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych,
zelbetowych i sprezonych, drogowych i kolejowych obiektach
mostowych. lzolacje z papy mozna uktada¢ na innych
budowlach komunikacyjnych, w tym budowlach podziemnych
np. przepustach drogowych.

WARUNKI UKLADANIA

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie,
przy temperaturze powyzej +5°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych podczas silnego wiatru i opadéw atmosfery-
cznych. lzolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym,
suchym, czystym, rownym i gtadkim podtozu.

WARUNKI STOSOWANIA

Izolacje z papy nalezy uktadac po uprzednim zagruntowaniu
podtoza roztworem asfaltowym wg wytycznych producenta
tj. masa bitumiczng MOSTOBIT, JARLEP G, JARLEP GM
albo zywicznym Srodkiem gruntujgcym posiadajacym
aktualng Aprobatg Techniczng IBDiM. Podfoze betonowe do
gruntowania powinno by¢ wykonane co najmniej 14 dni przed
zabiegiem gruntowania. Podtoza zagruntowanego gruntem
zywicznym nie nalezy ponownie gruntowaé asfaltowym
Srodkiem gruntujgcym i na odwrdt. Pape nalezy stosowac
zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w aprobacie technicznej oraz specyfikacji tech-
nicznej i przepisach techniczno-budowlanych wtasciwych
dla poszczegdlnych rodzajow budowli w inzynierii komu-
nikacyjnej z uwzglednieniem szczeg6towych wytycznych
zawartych w instrukcjach producenta.

Parametry techniczne

* rodzaj masy asfaltowej
* sita zrywajaca przy rozcigganiu
- wzdtuz arkusza
- W poprzek arkusza
» wydtuzenie przy zerwaniu
- wzdtuz arkusza
- W poprzek arkusza

* gietkos¢, badana na watku @ 30 mm

* odpornosc na dziatanie
podwyzszonej temperatury, 2h
* sita zrywajaca przy rozdzieraniu
- wzdtuz arkusza
- W poprzek arkusza
* sita zrywajaca styki arkuszy papy
* przyczepnos$¢ do podtoza badana
metoda "pull-off*
* grubos¢ warstwy izolacyjnej
pod osnowg
* przesigkliwos$¢ wg IBDiM
* nasigkliwosé
* Wwymiary
- szerokos¢
- dtugosé

- grubosé

JARPLAST MOST

asfalt modyfikowany SBS

1100 N
800 N

45%
50%
-20°C

+100°C

250 N
150 N
500N

0,5 MPa

3,0 mm
0,8 MPa
0,5% (m/m)

100 cm
500 cm
4000 lub inne
5,0 mm

parametry przedstawiajg wartosci nominalne,

dokfadne dane sg zawarte w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych
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MOSTOBIT jest gestoptynna masa asfaltowo-kauczukowa rozciericzalng woda, koloru ciemnobrunatnego lub w kolorze zastoso-
wanego barwnika, przeznaczong do wykonywania powtok hydroizolacyjnych. W inzynierii komunikacyjnej stuzy do wykonywania
na zimno bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Moze by¢ stosowany na powierzchniach pionowych
lub poziomych w podziemnych i zasypanych gruntem obiektach.

Przeznaczony jest takze do renowaciji i konserwacji pokry¢ z pap asfaltowych oraz do klejenia ptyt drenazowych i ochronnych,
w tym termoizolacyjnych naizolacjach asfaltowych.

SPOSOB STOSOWANIA

MOSTOBIT jest masg gotowg do bezpos$redniego stosowania na zimno, bez podgrzewania, po doktadnym wymieszaniu. Mase na-
nosi sie recznie na suche lub lekko wilgotne podtoze, ktére powinno by¢ odpowiednio przygotowane: oczyszczone, wyréwnane
i zagruntowane (np. MOSTOBITEM rozciericzonym wodg w proporcji 1:1) itp. Na tak przygotowane podtoze naktada sie warstwy
0 grubosci ok.1 mm. Powtoki hydroizolacyjne wykonuje sie z dwu lub trzech warstw wyrobu. Kolejne warstwy masy naktada sie
po wyschnigciu poprzedniej. Przy wykonywaniu bezspoinowych powtok hydroizolacyjnych, po naniesieniu pierwszej warstwy
MOSTOBITU o szerokosci min. 1 m zatapia sie w niej wktadke wzmacniajgca z wtdkien szklanych lub tkaniny szklanej z zaktadem
3-5 cm na sasiednie pasy. Nastepnie w odstepach co ok. 24 godz. nanosi sig kolejno min. 2 warstwy zasadnicze. Bezposrednio po
natozeniu ostatniej warstwy posypuje sig ja posypka papowg. Zaleca sie wykonywanie prac przy temperaturach od +5°C do +25°C
bez silnego nastonecznienia. Nie wolno stosowa¢ MOSTOBITU w temperaturach ujemnych i w okresie przewidywanego deszczu
oraz w czasie deszczu.

JARLEP G i JARLEP GM to profesjonalne roztwory asfaltowe na bazie rozpuszczalnikéw organicznych przeznaczone do gruntowania
podtozy budowlanych pod uktadane wtasciwe warstwy hydroizolacyjne z pap lub mas asfaltowych. Roztwory sg gotowe do bezpo-
$redniego stosowania na zimno, bez podgrzewania. Posiadajg atesty i certyfikaty kwalifikujace je do zastosowar w budownictwie drdég
i mostow, m. in. do gruntowania powierzchni betonowych wiaduktéw i mostow, przepustow drogowych, podziemnych czesci stop
fundamentowych i filaréw, przyczétkéw i $cian fundamentowych, ptyt najazdowych i Scianek zaplecznych.

Szczegbtowe opisy stosowania znajdujg sig na stronie 22.




ZIELONY DACH

Papy JARPLAST ZIELONY DACH PYE PV250 $52
JARPLAST ZIELONY DACH PYE PV200 S40
ZIELONY DACH PYE PV250 852 SBS

Papy termozgrzewalne ZIELONY DACH naleza do grupy nowoczesnych, specjalistycznych pap
przeznaczonych do wykonywania szczelnej izolacji wodochronnej odpornej na przerastanie korzeni.
W szczegdlnoSci przeznaczone sg do wykonania izolacji przeciwwodnej dachéw wykonywanych
w technologii dachu zielonego, ogrodéw dachowych w systemie odwréconym, taraséw budowanych
w systemie dachu odwréconego itp. Zastosowanie pap ZIELONY DACH pozwala na wykonanie mocnej
bariery hydroizolacyjnej o wysokiej elastycznosci i wysokich parametrach wytrzymatosciowych. Wyrdz-
niajagcg cechg jest odporno$¢ pap na przerastanie korzeni. Papy ZIELONY DACH sg produkowane na
bardzo mocnej i rozciggliwej osnowie z witékniny poliestrowej powleczonej obustronnie powtokg masy
asfaltowej modyfikowanej polimerem SBS.

Mozna je stosowac rowniez do wykonywania klasycznych izolacji dachowych. Znajdujg zastosowanie
zardwno przy wykonywaniu nowych izolacji wodochronnych, jak i przy wykonywaniu napraw lub remon-
téw dachow a takze do wykonywania izolacji obiektow wymagajgcych zastosowania pap odpornych na
przerastanie korzeni.

Ukfadanie pap powinno odbywac sig na prawidtowo przygotowanym podtozu wg projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowlanymi z uwzglednieniem szczeg6towych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Papy ZIELONY DACH przykleja sie do podtoza metodg zgrzewania lub mocuje mechanicznie.




Parametry techniczne

« rodzaj papy
« typ osnowy
» masa powtokowa
« sita zrywajaca
- wzdtuz
- W poprzek
« wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
= odporno$é
- na zginanie na zimno
- na wysokie temperatury
« reakcja na ogien
 grubosc
e rolka (pow.)
* SposOb montazu

« technologia
= odporno$é
na przerastanie korzeni

JARPLAST ZIELONY DACH
PYE PV250 $52

wierzchniego krycia
wioknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

1200 N
1000 N

60%
60%

-20°C

+100°C

Klasa E, By

5,2 mm

5m’

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

odporna

AREEE

JARPLAST ZIELONY DACH
PYE PV200 S40

podkfadowa
witdknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

800 N
600 N

40%
40%

-20°C

+100°C

klasa E, By

4,0 mm

7,5 m’?

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

odporna

ZIELONY DACH
PYE PV250 $52 SBS

wierzchniego krycia
wioknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

1000 N
800N

50%
50%

-15°C

+100°C

Klasa E, By

5,2 mm

5m’

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

odporna

parametry przedstawiajg wartosci nominalne, dokfadne dane sg zawarte w aktualnej Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych




Papa JARPLAST SOLO PYE PV250 §52

Papa zgrzewalna modyfikowana JARPLAST SOLO PYE
PV250 S52 wierzchniego krycia jest przeznaczona do
wykonywania izolacji wodochronnych. W szczegdInosci
jest przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy
w wielowarstwowych pokryciach dachowych podczas
wykonywania nowych i renowacji starych pokry¢
dachowych. Pape JARPLAST SOLO mozna
stosowac do wykonywania pokrycia dachowego

w uktadzie jednowarstwowym. Pape mozna stosowac
takze do wykonywania izolacji przeciwwodnych

i przeciwwilgociowych budynkdéw i budowli.
Uktadanie pap powinno odbywac sie na prawidtowo
przygotowanym podtozu wg projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczeg6towych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Pape JARPLAST SOLO przykleja sie do podtoza metoda
zgrzewania lub mocuje sie mechanicznie.

Papa JARPLAST DEKO PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna wysoko modyfikowana JARPLAST
DEKO PYE PV250 S52 wierzchniego krycia jest
przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych
i przeciwwilgociowych.

W szczeg6lnosci jest przeznaczona do wykonywania
wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach
dachowych podczas wykonywania nowych i renowacji
starych pokry¢ dachowych.

Pape JARPLAST DEKO mozna stosowaé do
wykonywania pokrycia dachowego w uktadzie
jednowarstwowym. Pape mozna stosowac takze do
wykonywania izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych budynkéw i budowli.
Uktadanie papy powinno odbywaé sie na
prawidtowo przygotowanym podtozu wg projektu
technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem
szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach
producenta. Pape JARPLAST DEKO przykleja sie do
podtoza metodg zgrzewania.

Papa JARPLAST VEGA PYE PV250 S52

Papa termozgrzewalna JARPLAST VEGA PYE PV250 S52
jest przeznaczona do wykonywania izolacji
wodochronnych i przeciwwilgociowych. W szczeg6lnosci
stuzy do wykonywania wierzchniej warstwy pokrycia
papowego na papie podktadowej przy wykonywaniu
nowych dachéw. Poza tym moze by¢ uktadana na starej
papie podczas renowacji istniejgcych pokry¢ dachowych.
Moze by¢ réwniez stosowana do wykonywania pokrycia
dachowego w uktadzie jednowarstwowym, a takze do
izolacji dachow ocieplonych styropapg. Papa zgrzewalna
JARPLAST VEGA PYE PV250 S52 nalezy do grupy pap
w petni modyfikowanych SBS. Jest produkowana na
wytrzymatej i elastycznej osnowie z wtokniny
poliestrowej. Papg JARPLAST VEGA nalezy uktadaé na
prawidtowo przygotowanym podtozu wg projektu
technicznego opracowanego zgodnie

z przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem
szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach
producenta. Pape JARPLAST VEGA mocuje sig metodg
zgrzewania lub mechanicznie.

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
* odpornosé
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogieni
e grubosé
e rolka (pow.)
* spos6b montazu

e technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
* odpornosé
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogien
* grubosc
e rolka (pow.)
* spos6b montazu
« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sifa zrywajgca
- wzdtuz
- W poprzek
« wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
* odporno$é
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogien
* grubosc
e rolka (pow.)
* sposdb montazu

« technologia

JARPLAST SOLO PYE PV250 $52

wierzchniego krycia
wi6knina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

1200 N
1000 N

60%
60%

-20°C

+100°C

klasa E, Bgoqr

5,2 mm

5m?

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

P 'y pr ja wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Usytkowych

JARPLAST DEKO PYE PV250 $52

wierzchniego krycia
wioknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

1000 N
850 N

55 %
55 %

-25°C

+100°C

klasa E, Byoor

5,2 mm

5m?

zgrzewanie
SZYBKI ZGRZEW

p 'y pr: ja wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych

JARPLAST VEGA PYE PV250 §52

wierzchniego krycia
wiéknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

1000 N
850 N

55%
55%

-20°C

+100°C

Klasa E, By

5,2 mm

5m?

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

P Y pr jg wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych




Papa JARPLAST MONO PYE PV200 S40

Papa podktadowa JARPLAST MONO PYE PV200 S40
jest przeznaczona do wykonywania izolacji dachow jako
warstwa podktadowa w wielowarstwowych wodochron-
nych pokryciach dachowych, przy wykonywaniu nowych
oraz renowacji starych asfaltowych pokry¢ dachowych.
Pape mozna tez stosowac do wykonywania izolacji prze-
ciwwodnych i przeciwwilgociowych budynkéw i budowli.
Uktadanie pap powinno odbywac sie na prawidtowo
przygotowanym podtozu wg projektu technicznego
opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi,
z uwzglednieniem szczegGtowych wytycznych zawar-
tychwinstrukcjach producenta.

Pape JARPLAST MONO mocuje sie metoda zgrzewania
lub mechanicznie.

JARBIT SOLID PY PV250 $52 PRO

Papa wierzchniego krycia JARBIT SOLID PY PV250 S52
PRO jest przeznaczona do wykonywania wierzchniej
warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych
podczas wykonywania nowych lub renowacji starych
pokry¢ dachowych.

Uktadanie papy powinno odbywac sie na prawidtowo
przygotowanym podtozu wg projektu technicznego
opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi,
z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawar-
tych winstrukcjach producenta. Pape JARBIT SOLID
PRO przykleja sie do podtoza metodg zgrzewania.

Papa SUPERBIT SBS

Papa SuperBIT SBS jest przeznaczona szczeg6lnie do
izolacji dachéw skosnych, do pokryé jednowarstwowych
jako warstwa podktadowa pod nieciggte pokrycia dachowe
takie jak dachowka, blachodachdwka czy gont bitumiczny.
Moze by¢ tez stosowana do wykonywania wierzchniej
warstwy w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach
dachowych przy wykonywaniu nowych oraz renowacji
starych pokry¢ dachowych. Papa SuperBIT SBS jest lekka,
aprzy tym mocnai trwata, poniewaz posiada osnowe

z mocnej wiékniny poliestrowej oraz wypetnienie z asfaltéw
modyfikowanych polimerem SBS.

Papa SuperBIT SBS moze by¢ mocowana za pomocg
klejenia lepikami asfaltowymi, a na podtozach drewnianych
rdwniez za pomocg gwozdzi papowych z podktadkami.

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
* odpornosé
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
* reakcja na ogien
* grubo$é
e rolka (pow.)
* spos6b montazu

« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzduz
- w poprzek
 wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
* odpornos$é

- na zginanie na zimno

- na wys. temperatury
« reakcja na ogieri
* grubo$c
e rolka (pow.)
* sposdb montazu
« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
« wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
* odporno$¢
na zginanie na zimno
na wys. temperatoruy
« reakcja na ogien
* grubo$¢
e rolka (pow.)
*sposOb montazu

JARPLAST MONO PYE PV200 S40

podktadowa
widknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

800 N
600 N

40%
40%

-20°C

+100°C

klasa E, By

4,0 mm

7,5m?

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

p Y pr. iaja wartosci
dokfadne dane zawarte sa w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych

JARBIT SOLID PY PV250 §52 PRO

wierzchniego krycia
wi6knina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

700N
600N

40%
40%

-5°C

+70°C

klasa E

5,2 mm

5m?

zgrzewanie
SZYBKI ZGRZEW

Y pr. iajg wartosci
dokfadne dane zawarte s w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych

SUPERBIT SBS

wierzchniego krycia
widknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

600N
500 N

25%
30%

-20°C

+100°C

Klasa E

2,2 mm

10 m?

mocowanie mechaniczne,
klejenie lepikiem

p Y pr iajg wartosci
dokfadne dane zawarte sa w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych
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kha'na dachy skosne ——

MEMBRANA BI'I[y_MlGZNA'AifaBH‘stMoszczelnienie niecidgtego, modutowego pokryciad \eloWego
wilgo¢, wodeg, $nieg i chroniac dach przed:zamakaniem. Odpowiednio zastosowana membrana AlfaBIT stanowi
skuteczng pod wzgledem wodoszczelnosci warstwe dachu skosnego.

ZALETY MEMBRANY DACHOWEJ AlfaBIT #
- gwarantowana odpornosc na promieniowanie UV przez okres 36 miesiecy.
« wysoka odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne

« wiatroszczelno$cé oraz niewielka podatno$é na podwiewanie

« wysoka wodoszczelnosc i skuteczna kontrola przeptywu powietrza i wilgoci w dachu

- dtugoletnia gwarancja

SP0SOB STOSOWANIA

Membrane bitumiczng AlfaBIT mocuje sig mechanicznie do desek lub ptyt drewnopochodnych.

Kolejne wstegi membrany uktada sig na zaktad od 8 do 10 cm. Przy spadkach dachu do 20° zaleca si¢ mocowac wstege réwnolegle
do okapu, przy wigkszych spadkach — prostopadle. Jezeli warstwa membrany ma stanowi¢ tymczasowa, samodzielng izolacje
wodochronng dachu, zaktady nalezy sklei¢ lepikiem bitumicznym na zimno np. JARLEP L. Prace dekarskie nalezy prowadzi¢
w temperaturze powyzej 0°C przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie zachowujgc wymagania BHP. Nie nalezy uktada¢ mem-
brany na mokrychioblodzonych podtozach.



Parametry techniczne

* rodzaj materiatu
 typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzdtuz
- W poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
* odpornosc
na zginanie na zimno
* reakcja na ogien
e gramatura
e rolka (pow.)
* spos6h montazu

ja wartosci

p

ALFABIT

membrana dachowa
wtdknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

500 N
400 N

35%
35%

-25°C

Klasa E

1,5 kg/m’

20 m?

mocowanie mechaniczne

'y pr 1
dokfadne dane zawarte s w aktualnej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych

MEMBRANA
NACHMAIA

DACHOWA

11
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Papa JARPLAST MONO PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna modyfikowana JARPLAST MONO PYE
PV250 S52 wierzchniego krycia jest przeznaczona
do wykonywania izolacji wodochronnych. W szczegdl-
nosSci jest przeznaczona do wykonywania wierzchniej
warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych
podczas wykonywania nowych i renowacji starych
pokry¢ dachowych.

Pape JARPLAST MONO mozna stosowac do
wykonywania pokrycia dachowego w uktadzie
jednowarstwowym.

Pape mozna stosowac takze do wykonywania izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynkdw

i budowli. Uktadanie pap powinno odbywac sig na pra-
widtowo przygotowanym podtozu wg projektu
technicznego opracowanego zgodnie z przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczeg6towych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Pape JARPLAST MONO przykleja sig do podtoza
metodg zgrzewania lub mocuje sig mechanicznie.

Papa JARBIT SOLID PY PV250 S52

Papa wierzchniego krycia JARBIT SOLID PY PV250 S52
jest przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy
w wielowarstwowych pokryciach dachowych podczas
wykonywania nowych lub renowacji starych pokry¢
dachowych. Uktadanie papy powinno odbywac sie na
prawidtowo przygotowanym podtozu wg projektu
technicznego opracowanego zgodnie z przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycz-
nych zawartych w instrukcjach producenta.

Pape JARBIT SOLID przykleja sie do podtoza metoda
zgrzewania.

Papa JARBIT COMBO PYE PV250 §52

Papa zgrzewalna JARBIT COMBO jest produkowana
na nowoczesnej osnowie poliestrowej.

Papa JARBIT COMBO jest przeznaczona do wykonywania
izolacji wodochronnych, a w szczeg6lnosci jako
wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach
dachowych podczas wykonywania nowych lub
renowacji starych pokry¢ dachowych.

Uktadanie papy powinno odbywac sie na prawidto-
wo przygotowanym podtozu wg projektu
technicznego

opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczeg6towych wytycz-
nych zawartych w instrukcjach producenta.

Pape JARBIT COMBO przykleja sie do podtoza metodg
zgrzewania.

Parametry techniczne

* rodzaj papy
 typ osnowy
* masa powtokowa
* sifa zrywajaca
- wzdtuz
- W poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
* odporno$é
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogien
* grubosc
e rolka (pow.)
* spos6b montazu

« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
 typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzduz
- w poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
* odpornosc
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
* reakcja na ogieri
* grubo$¢
e rolka (pow.)
* sposéb montazu
« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sifa zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
* odpornos$é
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogieri
* grubosc
e rolka (pow.)
* spos6b montazu
« technologia

JARPLAST MONO PYE PV250 $52

wierzchniego krycia
wiéknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

1000 N
850 N

55%
55%

-20°C

+100°C

klasa E, By

52 mm

5m?

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

P 'y pr ja wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych

JARBIT SOLID PY PV250 §52

wierzchniego krycia
wiéknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

700N
600 N

40%
40%

-5°C

+70°C

klasa E, By

5,2 mm

5m?

zgrzewanie
SZYBKI ZGRZEW

P 'y pr ja wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych

JARBIT COMBO PYE PV250 $52

wierzchniego krycia
wiéknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

700N
500N

25%
40%

-5°C

+70°C

klasa E, Bygqr

5,2 mm

5m?

zgrzewanie
SZYBKI ZGRZEW

parametry pr. iajg wartosci
dokfadne dane zawarte sa w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych



Papa samoprzylepna MaxiBIT SP

Samoprzylepna papa podktadowa na osnowie z wtékniny
zbrojonej siatkg szklang, impregnowanej i powlekanej
asfaltem modyfikowanym SBS.

Przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnej
dachow w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Moze by¢ stosowana do oklejania ptyt styropianowych
lub z wetny mineralnej, do wykonywania izolacji
posadzek, fundamentow, wylewek betonowych i taraséw.
Pape mocuije sie wykorzystujac jej wtasciwosci
samoprzylepne do podtoza zagruntowanego uprzednio
roztworem asfaltowym, np. Jarlep G albo mocuje sie
mechanicznie razem z warstwg termoizolacji. Papa
samoprzylepna MaxiBIT SP jest szczegdlnie zalecana do
wykonywania hydroizolacji wszedzie tam, gdzie
stosowanie otwartego ognia nie jest dopuszczalne.

Papa JARBIT SOLID PYE PV200 S40

Papa zgrzewalna podktadowa JARBIT SOLID PYE
PV200 S40 jest przeznaczona do wykonywania izolacji
wodochronnych, aw szczeg6Inos$ci jako warstwa pod-
ktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Mozna jg stosowac rowniez do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych mocowanych mechanicznie.
Wykonana jest na osnowie z wtékniny poliestrowe;j,
dzieki czemu wyrdznia sig wsrdd pap podktadowych
dobrymi wtasciwosciami mechanicznymi — elastycz-
noscig i jednoczes$nie odpornos$cia na zrywanie.
Uktadanie pap powinno odbywac sie na prawidtowo
przygotowanym podtozu wg projektu technicznego
opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi,

z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawar-
tych w instrukcjach producenta.

Papa JARBIT BINGO PY PV200 S30

Papa termozgrzewalna podktadowa JARBIT BINGO PY
PV200 S30 jest papg bez posypki, przeznaczong do izolacji
dachéw jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych
wodochronnych pokryciach dachowych. Wierzchnia
strona tej papy jest gtadka i zabezpieczona tatwo topliwg
folig polietylenowg. To sprawia, ze na wierzch papy
podktadowej JARBIT BINGO PY PV200 S30 bardzo fatwo i
szybko zgrzewa sig warstwe wierzchnig.

Spodnia powierzchnia tej papy, zabezpieczona folig
polipropylenowa, jest wykonana w systemie SZYBKI
ZGRZEW. Papa JARBIT BINGO PY PV200 S30 moze tez
by¢ mocowana mechanicznie za pomocg gwozdzi
papowych z podktadkami. Jest odpowiedno wytrzymata

i elastyczna dzigki temu, ze produkuje sie jg na osnowie

z wtdkniny poliestrowej oraz z asflatu modyfikowanego
polimerem SBS.

Parametry techniczne

* rodzaj papy
 typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzdhuz
- w poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
* odpornosc
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
* reakcja na ogieri
* grubo$é
e rolka (pow.)
* sposéb montazu

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzduz
- w poprzek
« wydtuzenie wzgledne
- wzduz
- W poprzek
* odpornosc
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
* reakcja na ogien
* grubo$¢
« rolka (pow.)
* sposdb montazu

« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzdtuz
- W poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
* odpornosé
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogieri
* gramatura
e rolka (pow.)
* spos6b montazu

« technologia

MaxiBIT SP
podktadowa

wioknina zbrojona siatkg szklang

asfalt modyfikowany SBS

600 N
500 N

10%
10%

-20°C

+100°C

klasa E

2,5 mm

10 m?

przyklejanie samoczynne

lub mocowanie mechanicznie

p Yy pr. iajg wartosci
dokfadne dane zawarte s w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych

JARBIT SOLID PYE PV200 S40

podktadowa
widknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

600 N
500 N

25%
40%

-5°C
+70°C

zgrzewanie,
mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

p 'y pr. iajg wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych

JARBIT BINGO PY PV200 S30

podktadowa
wiéknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

700N
500 N

40%
40%

-5°C

+85°C

klasa E, By

3,0 kg/m?

10m?

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

p Yy pr. iajg wartosci
dokfadne dane zawarte s w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych
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Papa JARPLAST GLOBO PYE PV200 S45

Papa JARPLAST GLOBO PYE PV200 S45 jest papg
termozgrzewalng wierzchniego krycia i nalezy do grupy
pap o duzej elastycznosci.

Wykonana jest z widkniny poliestrowej obustronnie
nasyconej wysokogatunkowym asfaltem modyfikowanym
polimerem SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia papy pokryta jest gruboziarnistg posypka

z tupkéw mineralnych. Spodnia strona papy jest
profilowana w systemie SZYBKI ZGRZEW i zabezpieczona
tatwo topliwg folig z polietylenu. Papa JARPLAST GLOBO
PYE PV200 S45 jest przeznaczona do wykonywania
izolacji dachow jako warstwa wierzchnia

w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach
dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych
pokry¢ dachowych.

Papy JARBIT PLUS G200 S40

i JARBIT PLUS G200 S42
Papy zgrzewalne JARBIT PLUS s produkowane na
bardzo mocnej osnowie z tkaniny szklanej.
Papa podktadowa JARBIT PLUS G200 S40 jest prze-
znaczona do wykonywania izolacji wodochronnych,
a w szczegolnosci jako warstwa podktadowa
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Pape mozna stosowac do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych mocowanych
mechanicznie. Papa wierzchniego krycia JARBIT PLUS
(G200 S42 jest przeznaczona do wykonywania
wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach
dachowych.
Uktadanie pap powinno odbywac sie na prawidtowo
przygotowanym podtozu wg projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych wytycz-
nych zawartych w instrukcjach producenta.

Papa EXTRA PRIMO S22 SBS

i PRIMO S22 SBS
Nowoczesne papy na osnowie z wtdkniny poliestrowej do
mocowania mechanicznego lub klejenia na lepik asfaltowy.
Papy EXTRA PRIMO S22 SBS oraz PRIMO S22 SBS
przeznaczone sg do izolacji dachow jako warstwa
wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Papa EXTRA PRIMO S22 sprawdza si¢ réwniez na dachach
sko$nych z petnym deskowaniem jako szczelna
hydroizolacja pod nieciggtym pokryciem dachowym, takim
jak dachowki ceramiczne czy blachodachéwki modutowe.
EXTRA PRIMO S22 SBS posiada mocng i elastyczng
osnowe z wiokniny poliestrowej, papa PRIMO nieco mniej
rozciggliwg osnowe z wiokniny KPS. Do produkcji obu tych
pap stosuje si¢ asflat modyfikowany syntetycznym
kauczukiem SBS. Z papami tradycyjnymi faczy je tyko jeden
ze sposob6w montazu - przyklejanie lepikiem. Pozostate
wiasciwosci tych pap zaliczajg je do nowoczesnych
materiatdw dekarskich. Wyrdzniaja sie zwigkszong
wytrzymatoscia, elastycznoscig oraz odpornoscig na
zaginanie w wysokich temperaturach.

Parametry techniczne

* rodzaj papy
 typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzdtuz
- W poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
* odporno$é
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogien
* gramatura
e rolka (pow.)
* spos6b montazu
« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
e masa powtokowa

* sita zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
* odpornosé
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
* reakcja na ogieri
* grubosc
e rolka (pow.)
* spos6b montazu

« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sifa zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
* odpornosé
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogieri
* grubosc
« rolka (pow.)
* spos6b montazu

JARPLAST GLOBO PYE PV200 $45

wierzchniego krycia
widknina poliestrowa

asfalt modyfikowany SBS

800 N
650 N

40%
40%

-20°C
+95°C
klasa E
4,5 kg/m?
5m?

zgrzewanie, mocowanie mechaniczne

SZYBKI ZGRZEW

P 'y pr iajg wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej

D ji Wi Uzy

JARBIT PLUS G200 S40

podktadowa
tkanina szklana
asfalt oksydowany,
wypetniacz

900N
900N

5%
5%

0°C

+70°C

klasa E, Bggor

4,0 mm

7,5 m?

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

JARBIT PLUS G200 S42
wierzchniego krycia
tkanina szklana

asfalt oksydowany,
wypetniacz

900N
900N

5%
5%

0°C

zgrzewanie

SZYBKI ZGRZEW

P Y pr iajg wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej

D ji Wi Uzy

EXTRA PRIMO S22 SBS

wierzchniego krycia
wiéknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

600N
500N

25%
30%
-10°C
+90°C

klejenie na lepik asfaltowy,

mocowanie mechaniczne

PRIMO S22 SBS

wierzchniego krycia
wibknina poliestrowo-szklana
asfalt modyfikowany SBS

600 N
500 N

20%
20%

-10°C
+80°C

klejenie na lepik asfaltowy,
mocowanie mechaniczne

P Y pr iajg wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej

D ji Wi Uzy




Papy JARPLAST BRAVO PYE PV200 S35

Pape zgrzewalng podktadowg JARPLAST BRAVO
PYE PV200 S35 otrzymuje sig poprzez nasycenie
mocnej osnowy poliestrowej z obu stron masg
asfaltowg uszlachetniong polimerem SBS

z dodatkiem wypetniaczy mineralnych. Elastyczno$¢
zastosowanej osnowy z wtokniny poliestrowej
sprawia, ze papa charakteryzuje sie bardzo duzg
wydtuzalnoscig oraz wysokg odpornoscig na
rozrywanie. Dzieki temu spetnia dodatkowe
wymagania uprawniajgce do mocowania
mechanicznego na dachach. Jest szczeg6inie
przydatna jako podktad pod papy wierzchniego
krycia o stabszych wktadkach, np. pod papy na
welonie szklanym. Wierzchnia strona tej papy ma
posypke z gruboziarnistego piasku, a strona
spodnia papy jest zabezpieczona tatwo topliwg folig
z polietylenu.

Papa JARBIT ELAST PY PV200 S35

Papa zgrzewalna JARBIT ELAST PY PV200 S35 jest
przeznaczona do wykonywania izolacji
wodochronnych, w szczeg6lnosci jako warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach
dachowych.

Mozna stosowac jg réwniez do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych montowanych mechanicznie.
Wykonana jest na osnowie z wtokniny
poliestrowej, dzieki czemu wyroznia sie wsrod pap
podktadowych dobrymi wtasciwosciami
mechanicznymi - elastycznoscig i odpornoscia na
zrywanie.

Uktadanie pap powinno odbywac sie na
prawidtowo przygotowanym podtozu wg projektu
technicznego opracowanego zgodnie z przepisami
budowlanymi,z uwzglednieniem szczegGtowych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Papy JARBIT V60 S35

i JARBIT V60 S30
Papy JARBIT V60 S30 i JARBIT V60 S35 nalezg do
grupy popularnych pap termozgrzewalnych
podktadowych. Przeznaczone sg do wykonywania
podstawowych izolacji wodochronnych,
aw szczegolnosci jako warstwa podktadowa
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Papa JARBIT V60 S35 moze by¢ tez zastosowana
jako izolacja przeciwwilgociowa budynkoéw tacznie
z izolacjg przeciwwodng czesci podziemnych.
Pap asfaltowych na osnowie z welonu z wtdkien
szklanych nie nalezy stosowaé do wykonywania
obrébek dachowych oraz na dachach niestabilnych
wymiarowo. Wolno je stosowac w uktadach
wielowarstwowych co najwyzej
w jednej warstwie, a kolejne warstwy nalezy
wykonywac z pap na innych osnowach.

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
* odpornos¢
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
* gramatura
e rolka (pow.)
* spos6b montazu

« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
 wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
* odpornosc
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
* reakcja na ogien
* grubo$¢
e rolka (pow.)
* sposdb montazu

« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa

« sita zrywajaca
- wzdtuz
- W poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
¢ odporno$¢
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogien
* grubo$¢
e rolka (pow.)
* spos6b montazu

« technologia

JARPLAST BRAVO PYE PV200 S35

podktadowa
wiéknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

800 N
600 N

40%
40%

-15°C

95°C

3,5 kg/m?

10 m?

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

p Yy pr iajg wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych

JARBIT ELAST PY PV200 S35

podktadowa
widknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

600N
400N

25%
40%

-5°C

+70°C

klasa E, Bgoor

3,5 mm

10 m?

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

p 'y pr iajg wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych

JARBIT V60 S30

podktadowa

welon szklany
asfalt oksydowany,
wypetniacz

400 N
300 N

3%
3%

0°C

+70°C
klasa E

3,0 mm

10 m?
zgrzewanie

SZYBKI ZGRZEW

JARBIT V60 S35

podktadowa

welon szklany
asfalt oksydowany,
wypetniacz

400 N
300 N

3%
3%

0°C

+70°C

klasa E

3,5mm

10 m?

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

wartosci

pr iaj
!

Bok&adne dane zawarte sg w aktualnej
Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych
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Papa JARPLAST FORTE PYE PV200 S52

Papa zgrzewalna modyfikowana JARPLAST FORTE
PYE PV200 S52 wierzchniego krycia jest przeznaczona
do wykonywania izolacji wodochronnych.

W szczeg6lnosci jest przeznaczona do wykonywania
wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach
dachowych podczas wykonywania nowych

i renowacji starych pokry¢ dachowych.

Pape JARPLAST FORTE mozna stosowa¢ do wykony-
wania pokrycia dachowego w uktadzie jednowarstwo-
wym. Pape mozna stosowac takze do wykonywania
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
budynkdéw i budowli.

Uktadanie pap powinno odbywac sie na prawidtowo
przygotowanym podtozu wg projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi budowlanymi, z uwzglednieniem
szczeg6towych wytycznych zawartych

w instrukcjach producenta.

Pape JARPLAST FORTE przykleja sig do podtoza
metodg zgrzewania lub mocuje sig mechanicznie.

Papa JARPLAST POLO PYE PV250 $52

Papa zgrzewalna JARPLAST POLO PYE PV250 S52 nalezy
do grupy wysoko modyfikowanych pap polimerowo-
asfaltowych. Jest przeznaczona do wykonywania
izolacji wodochronnych.

W szczeg6Inosci jest przeznaczona do wykonywania
wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach
dachowych. Pape mozna stosowac przy wykonywaniu
nowych pokry¢ dachowych a takze przy renowacji sta-
rych pokryé papowych.

Pape mozna stosowac takze do wykonywania izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynkow

i budowli. Uktadanie papy powinno odbywac sie na
prawidtowo przygotowanym podtozu wg projektu
technicznego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczeg6towych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Pape JARPLAST POLO przykleja sig do podtoza
metodg zgrzewania.

Papa JARBIT ELAST PY PV200 S52

Papa termozgrzewalna JARBIT ELAST PY PV200 S52 jest
przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych.
W szczegdlnosci stuzy jako wierzchnia warstwa

w wielowarstwowych pokryciach dachowych podczas
wykonywania nowych i renowacji starych pokry¢
dachowych.

Papa JARBIT ELAST PY PV200 S52 jest produkowana na
rozciagliwej i mocnej osnowie z wiokniny poliestrowe;.
Uktadanie papy powinno odbywac sie na prawidtowo
przygotowanym podtozu wg projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegGtowych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Papa wierzchniego JARBIT ELAST PY PV200 S52 przykleja
sie do podtoza metoda zgrzewania.

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
« wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
* odporno$é
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogien
* grubo$¢
e rolka (pow.)
*sposOb montazu

« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
« sita zrywajaca
- wzduz
- w poprzek
« wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
* odpornos¢
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogien
* grubo$¢
« rolka (pow.)
* sposOb montazu
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Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzduz
- w poprzek
« wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
* odpornosc
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
* reakcja na ogien
* grubo$¢
e rolka (pow.)
* sposdb montazu
« technologia

JARPLAST FORTE PYE PV200 S52

wierzchniego krycia
widknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

800N
600N

40%
40%

-20°C

+100°C

klasa E, Bygor

5,2 mm

5m?

zgrzewanie,

mocowanie mechaniczne
SZYBKI ZGRZEW

P Y pr. jg wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
Dek S Wiadeimoder vtk h

44

JARPLAST POLO PYE PV250 $52

wierzchniego krycia
widknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

700N
500N

25%
40%

-20°C

+100°C

klasa E, Byyor

5,2 mm

5,0 m?
zgrzewanie
SZYBKI ZGRZEW

P Y pr iajg wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
A - vt .

Uzytkowy

JARBIT ELAST PY PV200 S52

wierzchniego krycia
widknina poliestrowa
asfalt modyfikowany SBS

600N
500N

40%
40%

-5°C

+70°C

klasa E, Byoor

5,2 mm

5m?

zgrzewanie
SZYBKI ZGRZEW

p 'y pr jg wartosci
dokfadne dane zawarte sa w aktualnej
D ii Wiasciwosci Uzytkowych




Papy JARBIT EKO PYE PV250 S52

Papa termozgrzewalna JARBIT EKO PYE PV250 S52
sg przeznaczone do wykonywania izolacji
wodochronnych.

W szczegoInosci stuzy jako wierzchnia warstwa

w wielowarstwowych pokryciach dachowych podczas
wykonywania nowych i renowacji starych pokry¢
dachowych. Pape JARBIT EKO PYE PV250 S52 wykonano
na mocnej osnowie z wtékniny poliestrowej.

Uktadanie papy powinno odbywac sig na prawidtowo
przygotowanym podtozu wg projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczeg6towych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Pape wierzchniego krycia JARBIT EKO PYE PV250 S52
przykleja sie do podtoza metodg zgrzewania.

Papy JARBIT V80 S40

i JARBIT V80 S42
Papa termozgrzewalna JARBIT V80 S40 nalezy do grupy
pogrubionych pap podktadowych. Jest przeznaczona
do wykonywania izolacji wodochronnych,
a w szczegdlnosci jako warstwa podktadowa
w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa
JARBIT V80 S42 nalezy do podstawowych pap
termozgrzewalnych wierzchniego krycia. Przeznaczona
jest do wykonywania izolacji wodochronnych,
a w szczegdlnosci jako wierzchnia warstwa w wielo-
warstwowych pokryciach dachowych, przy wykonywaniu
nowych oraz renowacji starych dachéw.
Pap asfaltowych na osnowie welonu z wtékien szkla-
nych nie nalezy stosowaé do obrébek dachowych
oraz na dachach niestabilnych wymiarowo. W uktadach
wielowarstwowych wolno je stosowaé jedynie
w jednej warstwie, a kolejne warstwy nalezy
wykonywacé z pap na innych osnowach np. na wtékninie
poliestrowej. Papy JARBIT V80 nalezy klei¢ do podtoza
metodg zgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Jezeli
temperatura powietrza spada ponizej +10°C prawidtowe
uktadanie papy wymaga dodatkowych zabiegow
zwigzanych z przygotowaniem papy do ukfadania

Papy JARBIT - V80 S$42

i JARBIT - V60 S30
Papa termozgrzewalna JARBIT - V60 S30 nalezy do grupy
podstawowych pap podktadowych. Jest przeznaczona
do wykonywania izolacji wodochronnych, a w szczegél-
nosci jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych
pokryciach dachowych. Papa JARBIT - V80 S42 nalezy
do podstawowych pap termozgrzewalnych wierzchniego
krycia. Przeznaczona jest do wykonywania izolacji
wodochronnych, a w szczegdInosci jako wierzchnia
warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Pap asfaltowych na osnowie welonu z wtdkien szklanych
nie nalezy stosowac do obrébek dachowych oraz na da-
chach niestabilnych wymiarowo. W uktadach wielo-
warstwowych wolno je stosowac jedynie w jednej
warstwie, a kolejne warstwy nalezy wykonywac z pap
na innych osnowach np. na widkninie poliestrowe;.
Papy JARBIT - V60 S30 oraz JARBIT - V80 S42 nalezy
klei¢ do podtoza metodg zgrzewania w temperaturze
powyzej +5°C. Jezeli temperatura powietrza spada ponizej
+10°C prawidtowe uktadanie papy wymaga dodatkowych
zabiegdw zwigzanych z przygotowaniem papy do
ukfadania.

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa
* sita zrywajaca
- wzduz
- w poprzek
« wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
e odpornosé
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogien
* grubosé
e rolka (pow.)
* Spos6b montazu
« technologia

Parametry techniczne

* rodzaj papy
« typ osnowy
* masa powtokowa

* sita zrywajaca
- wzdtuz
- W poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
¢ odporno$é
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogien
* grubos¢
e rolka (pow.)
* spos6b montazu
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Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa

* sita zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzduz
- W poprzek
* odpornosé
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogien
* grubosé
e rolka (pow.)
* spos6bh montazu
« technologia

JARBIT EKOPYE PV250 $52

wierzchniego krycia

wioknina poliestrowa

asfalt modyfikowany SBS

700 N
500N

23%
23%

-5°C

+70°C

klasa E

5,2 mm

5m?

zgrzewanie
SZYBKI ZGRZEW

iajg wartosci

D Y pr
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
A - ot i

Uzy

JARBIT V80 S40

podkfadowa
welon szklany
asfalt oksydowany
wypetniacz

500N
300N

3%
3%

0°C

+70°C

klasa E, Byoor

4,0 mm

10 m?
zgrzewanie
SZYBKI ZGRZEW

Y

JARBIT V80 $42

wierzchniego krycia
welon szklany
asfalt oksydowany,
wypetniacz

500N
300N

3%
3%

0°C

+70°C

klasa E

4.2 mm

7,5 m?
zgrzewanie
SZYBKI ZGRZEW

P 'y pr iajg wartosci
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
A - ot i

Uzy

JARBIT - V80 $42

wierzchniego krycia
welon szklany
asfalt oksydowany
wypetniacz

500 N
300 N

3%
3%
0°C
+70°C
klasa E

zgrzewanie
SZYBKI ZGRZEW

y

JARBIT - V60 S30

podktadowa
welon szklany
asfalt oksydowany
wypetniacz

400N
300N
3%
3%

zgrzewanie
SZYBKI ZGRZEW

iajg wartosci

D Y pr
dokfadne dane zawarte sg w aktualnej
A - ot i

Uzy

y




Papy W/400/1200 Parametry techniczne W/400/1200 \W/400/1200
i W/400/1200 stalowa stalowa
Papy wierzchniego krycia przeznaczone do

) . " . * rodzaj papy wierzchniego krycia wierzchniego krycia
= wykonywania podstawowych izolacji przeciwwodnych « typ osnowy tektura budowlana tektura budowlana
: HiE i wodoszczelnych, a w szczegolnosci jako wierzchnia * masa powlokowa asfalt przemystowy,  asfalt przemystowy,
- || E‘ B warstwa pokry¢ dachowych. wypetniacz wypetniacz
|2 ﬂ | Podtoze, na ktérym jest uktadana papa winno spetnia¢ * sita zrywajgca
g warunki okre$lone w normach i wytycznych :aZd(};“Zrzek iggm gggm
o I" w ukngania pap. Pape nalezy przykleje.ac’ do ppdloz'a .Wyd[;ugeme wzgledne
g ] lepikiem asfaltowym do stosowania na zimno lub na - wzdhuz 3% 39,
‘f\-» 18 goraco. - w poprzek 3% 3%
% * 0dpornoscé
bt - na zginanie na zimno 0°C 0°C
\§ - na wys. temperatury +70°C +70°C
i * kolory szary, bordo szary
e rolka (pow.) 15 m? 15 m?
Y pr. iaja wartosci

Papa P/333

Papa podktadowa na tekturze budowlanej P/333 jest
przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji
przeciwwodnych i wodoszczelnych, a w szczeg6lnosci
jako spodnia warstwa pokry¢ dachowych.

Podtoze, na ktérym uktadana jest papa powinno spetniaé
warunki okreslone w normach i wytycznych uktadania
pap.

Pape nalezy przykleja¢ do podtoza lepikiem asfaltowym.
Do stosowania na zimno lub na gorgco.

Papa 1/333

Papa izolacyjna jest przeznaczona do wykonywania
paroizolacji zabezpieczen przed dziataniem wody

i wilgoci. Pap izolacyjnych nie mozna stosowacé w
pokryciach dachowych, do wykonywania paroizolacji,
w izolacjach wodoszczelnych narazonych na dziatanie
wody pod ci$nieniem, w zewnetrznych warstwach
uktaddw izolacyjnych narazonych na dtugotrwate
dziatanie wody i wilgoci.

Podtoze, na ktérym jest uktadana papa

winno spetnia¢ warunki okreslone w normach

i wytycznych uktadania pap. Pape nalezy

przykleja¢ do podtoza lepikiem asfaltowym

do stosowania na zimno lub na gorgco.

Parametry techniczne

* rodzaj papy
* typ osnowy
* masa powtokowa

« sita zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
 wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- W poprzek
* odpornosc
- na zginanie na zimno
- na wys. temperatury
« reakcja na ogien
* gramatura
e rolka (pow.)
* sposdb montazu

Parametry techniczne

e rodzaj papy
* typ osnowy
* sita zrywajaca
- wzdtuz
- w poprzek
* wydtuzenie wzgledne
- wzdtuz
- w poprzek
* odpornos¢
- na zginanie na zimno
e rolka (pow.)

dokfadne d:':me zawarte s w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych

P/333

podktadowa
tekstura budowlana
asfalt oksydowany
wypetniacz

400 N
300N

3%
3%

0°C
+70°C
klasa E,
2,1 kg/m?
15 m?
klejenie

Y pr iajg wartosci
dokfadne dane zawarte s w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych

1/333

izolacyjna
tektura budowlana

500 N
400 N

3%
3%

0°C
30 m?

Y pr. iaja wartosci

Bok#adne dane zawarte sg w aktualnej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych



DYSPERBIT

(SPERSYJNA H I’D OIZOLACYJNA MASA
SFALTOWO-KAUCZUKOWA

DYSPERBIT jest gestoptynng masa koloru brunatnego. Stanowi wodng dyspersje asfaltéw ponaftowych modyfikowanych
kauczukiem syntetycznym z dodatkiem $rodkéw emulgujacych, inhibitoréw korozji oraz substanciji obnizajgcych temperature
zamarzania wody.

PRZEZNACZENIE

DYSPERBIT stuzy do wykonywania réznego rodzaju powtok hydroizolacyjnych, takich jak:

- renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,

- bezspoinowe pokrycia dachowe na podktadzie z jednej warstwy papy,

- bezspoinowe powtoki dachowe - laminaty z zastosowaniem wktadek wzmacniajgcych,

- pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentdw, $cian i innych czesci budynkdw,
- wykonywanie powtok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych,

- gruntowanie podtoza po rozciericzeniu wodg w stosunku 1:1

ZALETY

DYSPERBIT jest sprzedawany w postaci masy gotowej do natychmiastowego stosowania, po uprzednim wymieszaniu.
Nie wymaga podgrzewania - stuzy do stosowania na zimno. tatwo rozprowadza sig przy pomocy pacy, pedzla lub szczotki.
Dzigki wtasciwo$ciom tixotropowym daje si¢ nanosi¢ na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie podczas nanoszenia.
Jest masg ekologiczng - nie zawiera toksycznych, lotnych i fatwopalnych rozpuszczalnikéw organicznych, jest bezwonny.
Po wyschnigciu DYSPERBIT tworzy czarng, jednorodna, elastyczng powtoke o gumopodobnych wtasciwosciach, odporng
na dtugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje sie ona bardzo dobrg przyczepnos$cig do podtozy budowlanych, wysokg
odpornoscig nazmienne warunki atmosferyczne i elastyczno$cig w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +100°C. Z uwagi
na wysoka temperature mieknienia, powtoki z masy DYSPERBIT nie wykazujg tendencji do sptywania z powierzchni pochytych.
DYSPERBIT nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym moze by¢ stosowany do wykonywania powtok stykajacych sig
z ptytami styropianowymi oraz zabezpieczania powierzchniowego ptyt styropianowych w termoizolacjach podziemnych.

SPOSOB STOSOWANIA

DYSPERBIT moze by¢ naktadany recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podtoze. Prace nalezy wykonywaé
wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podtoze nalezy wstepnie oczy$ci¢ z zanieczyszczen
i nadmiaru luznej posypki oraz dokona¢ naprawy zniszczonych fragmentéw pokrycia w tradycyjny sposéb. Przed potozeniem
warstw zasadniczych podtoze nalezy zagruntowa¢ DYSPERBITEM rozciericzonym wodg w stosunku 1:1. DYSPERBIT
najwygodniej nanosic jest pasami o szerokosci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy
mozna nanosic¢ po catkowitym wyschnigciu poprzednich, co poznaje si¢ po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia
powtoki uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi ok. 6 godzin). Na powtoki
hydroizolacyjne nalezy stosowac¢ co najmniej dwie warstwy DYSPERBITU. Przy pokryciach dachowych ostatnig warstwe,
bezposrednio po jej natozeniu, nalezy posypac posypka papowg w celu zwigkszenia trwatosci powtoki. Przy wykonywaniu
bezspoinowych powtok dachowych, po zagruntowaniu podtoza, pierwsza warstwe DYSPERBITU nanosi si¢ pasami
0 szerokosci 1 m. Bezposrednio po naniesieniu masy zatapia sie w niej wktadke zbrojacg z welonu z wtékiem szklanych lub
tkaniny poliestrowej z zaktadem 3-5 cm na sasiednie pasy. Nalezy zwrdci¢ uwage by wktadka zbrojgca dobrze dolegata
do podtoza i ulegta catkowitemu nasgczeniu masg asfaltowg. Nastgpnie w odstgpach 24 godzin nanosi si¢, co najmniej dwie,
kolejne warstwy zasadnicze. BezpoSrednio po natozeniu ostatniej warstwy posypuije si¢ ja posypka papowa. W analogiczny
sposob jak pokrycia bezspoinowe, poprzez wywinigcie wkiadki zbrojgcej min. 10 cm ponad powierzchnie dachu, nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie elementy wystajace, takie jak: kominy, wtazy, ogniomury, attyki itp.

DYSPERBIT jest materiatem niepalnym i nietoksycznym. Jako materiat ekologicznie bezpieczny nie stwarza zadnych zagrozer
podczas wykonywania prac. Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzedzia nalezy na “Swiezo” zmy¢ woda, a po wyschnigciu
rozpuszczalnikami organicznymi (benzyna, nafta, olej napedowy).

ZUZYCIE
Orientacyjne zuzycie DYSPERBITU wynosi 0,8 - 1,1 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu warstwg o grubosci 1 mm.

OPAKOWANIA
DYSPERBIT jest pakowany w wiadra z tworzywa sztucznego: 5 kg, 10 kg, 20 kg i inne.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

DYSPERBIT powinien by¢ transportowany i przechowywany w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 5°C. Masa ze wzgledu na zawarto$¢ wody po zamarznigciu traci swoje wiasciwosci uzytkowe.

UWAGA: Chroni¢ przed mrozem.




L@F.Q- /A MASA KONSERWACYINO-POKRYCIOWA

FARGUM jest gestoptynng kolorowa masa asfaltowo-kauczukowa. Stanowi wodng dyspersje asfaltéw ponaftowych mody-
fikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem $rodkéw emulgujgcych, inhibitoréw korozji, barwnikéw oraz substancji
obnizajgcych temperature krzepniecia wody.

PRZEZNACZENIE

- renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,

- wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

- konserwacja i zabezpieczenie powierzchni metalowych, szczegéinie pokry¢ dachowych wykonanych z blachy cynkowej,
ocynkowanej i z ptyt obornickich,

- jako $rodek dekoracyjno-ochronny nawierzchniowy (malowanie bram, ptotow, cokotdw, muréw itp.).

ZALETY

FARGUM jest sprzedawany w postaci masy gotowej do natychmiastowego stosowania. Przed uzyciem masg nalezy doktadnie
wymiesza¢. FARGUM nie wymaga podgrzewania - stuzy do stosowania na zimno. tatwo rozprowadza sig przy pomocy pacy,
pedzla lub szczotki. Dzigki wtasciwo$ciom tiksotropowym daje sie nanosic¢ na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie
podczas nanoszenia. Nie zawiera toksycznych, lotnych i tatwopalnych rozpuszczalnikéw organicznych, jest bezwonny.
Po wyschnigciu FARGUM tworzy, jednolita, elastyczng powtoke o gumopodobnych wtasciwosciach, odporng na dtugotrwate
dziatanie wody. Charakteryzuje si¢ ona bardzo dobrg przyczepnoscig do pap asfaltowych, betonu, drewna, metali i styropianu.
Powtoki wykonane z FARGUMU cechuja sie wysoka odporno$cig na zmienne warunki atmosferyczne i elastycznoscig
w szerokim zakresie temperatur od - 30°C do +100°C.

Z uwagi na wysoka temperature mieknienia, powtoki z masy FARGUM nie wykazujg tendencji do sptywania z powierzchni
pochytych. FARGUM nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym moze by¢ stosowany do powtok stykajacych sie z ptytami
styropianowymi.

DOSTEPNE KOLORY
- ceglasto-czerwony

- zielony

- grafitowy

SPOSOB STOSOWANIA

FARGUM moze by¢ naktadany recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podtoze. Prace nalezy wykonywaé
wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podtoze nalezy wstepnie oczy$ci¢ z zanieczyszczeri
i nadmiaru luZnej posypki oraz dokona¢ naprawy zniszczonych fragmentéw pokrycia w tradycyjny sposéb. Przed potozeniem
warstw zasadniczych podtoze nalezy zagruntowaé FARGUMEM rozciediczonym woda w stosunku 2:1 lub DYSPERBITEM
rozcieiczonym w stosunku 1:1. Przy podtozach o matej nasigkliwosci rozciericzanie FARGUMU jest niewskazane. FARGUM
najwygodniej nanosic jest pasami o szerokos$ci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Powtoke nalezy
nanosic¢ co najmniej dwukrotnie, zawsze po catkowitym wyschnieciu poprzedniej warstwy, co poznaje sie po zmianie barwy
(czas tworzenia powtoki uzalezniony jest od warunkdw atmosferycznych i np: w temperaturze + 20°C wynosi okoto 6 godzin).
Przy pokryciach dachowych ostatnig warstwe, bezposrednio po jej natozeniu w celu zwigkszenia trwatosci powtoki, mozna
posypac posypka papowa w odpowiednim kolorze.

FARGUM jest materiatem niepalnym i nietoksycznym. Jako materiat ekologicznie bezpieczny nie stwarza zadnych zagrozer
podczas wykonywania prac. Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzedzia nalezy na “Swiezo” zmy¢ woda, a po wyschnigciu
rozpuszczalnikami organicznymi (benzyna, nafta, olej napedowy).

ZUZYCIE
Orientacyjne zuzycie FARGUMU wynosi 0,5-1,0 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu warstwg o grubos$ci 1 mm.

OPAKOWANIA
FARGUM jest pakowany w wiadra z tworzywa sztucznego: 10 kg, 21 kgiinne.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE
FARGUM powinien by¢ transportowany i przechowywany w szczelnie zamknigtych, oryginalnych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 5°C. Masa ze wzgledu na zawarto$¢ wody po przemarznigciu traci swoje wtasciwosci uzytkowe.

UWAGA: Chroni¢ przed mrozem.
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DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYINA MA
ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

DYSPERBEX jest gestoptynng masa koloru brunatnego. Stanowi wodng dyspersje asfaltow ponaftowych modyfikowanych
kauczukiem syntetycznym z dodatkiem $rodkéw emulgujacych, inhibitoréw korozji oraz substanciji obnizajgcych temperaturg
zamarzania wody.

PRZEZNACZENIE

DYSPERBEX stuzy do wykonywania réznego rodzaju powtok hydroizolacyjnych, takich jak:

- renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,

- bezspoinowe pokrycia dachowe na podktadzie z jednej warstwy papy,

- bezspoinowe powtoki dachowe - laminaty z zastosowaniem wktadek wzmacniajgcych,

- pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentdw, $cian i innych czesci budynkdw,
- wykonywanie powtok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych,

- gruntowanie podtoza po rozciericzeniu wodg w stosunku 1:1

ZALETY

DYSPERBEX jest sprzedawany w postaci masy gotowej do natychmiastowego stosowania, po uprzednim wymieszaniu.
Nie wymaga podgrzewania - stuzy do stosowania na zimno. tatwo rozprowadza sig przy pomocy pacy, pedzla lub szczotki.
Dzigki wtasciwo$ciom tixotropowym daje sig¢ nanosi¢ na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie podczas nanoszenia.
Jest masg ekologiczng - nie zawiera toksycznych, lotnych i fatwopalnych rozpuszczalnikéw organicznych, jest bezwonny.
Po wyschnigciu DYSPERBEX tworzy czarng, jednorodng, elastyczng powtoke o gumopodobnych wiasciwos$ciach, odporng
na dtugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje sie ona bardzo dobrg przyczepnoscig do podtozy budowlanych, wysokg
odpornos$cig na zmienne warunki atmosferyczne i elastyczno$cig w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +100°C.
Z uwagi na wysokg temperature migknienia, powtoki z masy DYSPERBEX nie wykazujg tendencji do sptywania z powierzchni
pochytych. DYSPERBEX nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym moze by¢ stosowany do wykonywania powtok
stykajacych sie z ptytami styropianowymi oraz zabezpieczania powierzchniowego ptyt styropianowych w termoizolacjach
podziemnych.

SPOSOB STOSOWANIA

DYSPERBEX moze by¢ naktadany recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podtoze. Prace nalezy wykonywaé
wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podtoze nalezy wstepnie oczy$ci¢ z zanieczyszczen
i nadmiaru luznej posypki oraz dokona¢ naprawy zniszczonych fragmentdw pokrycia w tradycyjny sposéb. Przed potozeniem
warstw zasadniczych podtoze nalezy zagruntowaé DYSPERBEXEM rozciericzonym wodg w stosunku 1:1. DYSPERBEX
najwygodniej nanosic jest pasami o szerokosci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy
mozna nanosic¢ po catkowitym wyschnigciu poprzednich, co poznaje si¢ po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia
powtoki uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi ok. 6 godzin). Na powtoki
hydroizolacyjne nalezy stosowac co najmniej dwie warstwy DYSPERBEXU. Przy pokryciach dachowych ostatnig warstwe,
bezposrednio po jej natozeniu, nalezy posypac posypka papowg w celu zwigkszenia trwatosci powtoki. Przy wykonywaniu
bezspoinowych powtok dachowych, po zagruntowaniu podtoza, pierwszg warstwe DYSPERBEXU nanosi sig pasami
0 szerokosci 1 m. Bezposrednio po naniesieniu masy zatapia sie¢ w niej wktadke zbrojacg z welonu z widkiem szklanych
lub tkaniny poliestrowej z zaktadem 3-5 cm na sasiednie pasy. Nalezy zwrdci¢ uwage by wktadka zbrojgca dobrze dolegata
do podtoza i ulegta catkowitemu nasaczeniu masg asfaltowg. Nastepnie w odstgpach 24 godzin nanosi sig, co najmniej dwie,
kolejne warstwy zasadnicze. BezpoSrednio po natozeniu ostatniej warstwy posypuije si¢ jg posypka papowa. W analogiczny
sposob jak pokrycia bezspoinowe, poprzez wywiniecie wktadki zbrojgcej min. 10 cm ponad powierzchnig dachu, nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie elementy wystajace, takie jak: kominy, wtazy, ogniomury, attyki itp.

DYSPERBEX jest materiatem niepalnym i nietoksycznym. Jako materiat ekologicznie bezpieczny nie stwarza zadnych zagrozeri
podczas wykonywania prac. Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzedzia nalezy na “$wiezo” zmy¢ wodg, a po wyschnigeciu
rozpuszczalnikami organicznymi (benzyna, nafta, olej napedowy).

ZUZYCIE
Orientacyjne zuzycie DYSPERBEXU wynosi 0,8 - 1,1 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu warstwg o grubosci 1 mm.

OPAKOWANIA
DYSPERBEX jest pakowany w wiadra z tworzywa sztucznego: 10 kg, 20 kg i inne.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

DYSPERBEX powinien by¢ transportowany i przechowywany w szczelnie zamknigtych, oryginalnych opakowaniach
w temperaturze powyzej + 5°C. Masa ze wzgledu na zawarto$¢ wody po zamarznigciu traci swoje whasciwosci uzytkowe.

UWAGA: Chronié przed mrozem.




JARLEP G

F*DFEZJQH;:_HE MASY DO GRUNTOWANIA

JARLEP G - roztwor asfaltowy do gruntowania Zalecana jest temperatura nanoszenia powyzej +5°C. W celu

JARLEP G jest jednorodnym roztworem asfaltowym koloru utatwienia prac w chtodniejsze dni zaleca si¢ przecho-

czarnego o konsystencji ptynnej do stosowania na zimno wywanie JARLEPU G w ogrzewanym pomieszczeniu, dzieki

bezpodgrzewania. czemu roztwdr zachowuje optymalng gestosc.

PRZEZNACZENIE ZUZYCIE

« gruntowanie porowatych podtozy z betonu, wypraw W zaleznosci od rodzaju i stanu gruntowanego podtoza
cementowo-wapiennych oraz wszelkich innych podtozy zuzycie wynosi 0,4-0,8 kg/m® przy jednokrotnym nano-
budowlanych pod papowe izolacje przeciwwodne szeniu.

i przeciwwilgociowe,
« gruntowanie starych pokry¢ dachowych, z posypka lub OPAKOWANIA
bez, przed wykonaniem nowego pokrycia, JARLEP G jest pakowany w wiadra z tworzywa sztucznego:
* wykonywanie samodzielnych powtok przeciwwilgo- 101,201 iinne.
ciowych na wigkszosci materiatow budowlanych.
TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Zagruntowanie podtoza JARLEPEM G zdecydowanie Opakowania nalezy sktadowa¢ maksymalnie w trzech
poprawia przyczepno$¢ — site klejenia nowo uktadanych warstwach wiaderek. Przechowywac z dala od Zrédet ognia
izolacji z pap asfaltowych, w tym szczegélnie pap termo- i elementéw grzewczych, w warunkach zabezpieczaja-
zgrzewalnych. cych przed nastonecznieniem.

Roztwar nalezy stosowac wytgcznie na zewnatrz obiektow.

UWAGA: Nie stosowa¢ do styropianu
SP0OSOB STOSOWANIA oraz do pap smotowych i na pokryciach
Roztwdr nanosi sie na suche, oczyszczone z zanieczyszczeri konserwowanych za pomocg smoty.
podtoze za pomoca szczotki dekarskiej, pedzla lub natrysku.
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SZYBKOSCHNACY, MODYFIKOWANY JARLEP GM

i

L.l\

UWAGA

JARLEP GM - roztwdr asfaltowy do gruntowania

JARLEP GM jest jednorodnym roztworem koloru czarnego o konsystencji ptynnej do stosowania na zimno bhez podgrzewania.
Dzieki zastosowaniu wysokiej jakosci asfaltow, rozpuszczalnikéw oraz syntetycznego kauczuku roztwdr posiada szeroki zakres
zastosowan oraz doskonate parametry uzytkowe: obnizone zuzycie roztworu na m* podtoza — juz od 0,2 - 0,6 kg/m’, ponad
dwukrotnie wigkszg wydajnos¢, zdoIno$¢ btyskawicznego wysychania w czasie 30 min w temperaturze +23°C, dwukrotnie
wigksza gteboko$¢ penetracji w podtoze, zdecydowanie zwigkszong przyczepnosc, konsystencje utatwiajgca rozprowadzanie,
zwigkszong odpornos¢ na spgkania mrozowe.

PRZEZNACZENIE

Szybkoschnacy, modyfikowany roztwér JARLEP GM jest przeznaczony do: gruntowania nowych i starych remontowanych
podtozy betonowych przed pokryciem papami zgrzewalnymi, wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw
i taw fundamentowych oraz balkondw i taraséw, gruntowania starych pokry¢ papowych w przypadku ich renowacji, grun-
towania elementow metalowych, blach, opierzen, obrébek dekarskich przed pokryciem papami zgrzewalnymi, gruntowania
wszelkich podtozy budowlanych pod papy samoprzylepne, impregnacji i gruntowania podtozy drewnianych i drewnopo-
chodnych (ptyt wiérowych, OSB) pod papy termozgrzewalne, izolacji ptyt obornikowych, zbiornikdw na gnojowice, zbiornikdw
na wode technologiczng, kregéw betonowych, szamb itp., antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji stalowych, réwniez
ocynkowanych, malowania ogrodzen metalowych, drewnianych i betonowych.

SP0OSOB STOSOWANIA

Roztwdr nanosi sig na suche, oczyszczone z luZnych zanieczyszczen, rdzy itp. podtoze za pomocg szczotki dekarskiej, pedzla
lub natrysku. Optymalna temperatura nanoszenia - powyzej +5°C. W chtodniejsze dni dla utatwienia rozprowadzania roztworu
L L po podtozu i zmniejszenia jednostkowego zuzycia nalezy przed uzyciem opakowanie z JARLEPEM GM przechowywac przez
24 godziny w ogrzewanym pomieszczeniu.

OPAKOWANIA
JARLEP GM jest pakowany w wiadra z tworzywa sztucznego: 201 iinne.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
Wyrdb nalezy sktadowac i transportowac w pozycji stojgcej, maksymalnie w trzech warstwach wiaderek. Przechowywac z dala
od Zrodet ogniaielementow grzewczych, w warunkach zabezpieczajacych przed nastonecznieniem.

W czasie transportu wyrdb nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie i przewrdcenia.
UWAGA: Nie stosowa¢ do styropianu oraz do pap smotowych

i na pokryciach konserwowanych za pomoca smoty.




PROFESJO

JARLEP K — masa asfaltowa do konserwacji pokryé
dachowych

JARLEP K jest jednorodng masg asfaltowg koloru czarn-
ego, o konsystencji potptynnej, przeznaczong do stosowa-
nianazimno bez podgrzewania.

PRZEZNACZENIE

« wykonywanie konserwacji starych asfaltowych pokry¢
dachowych,

« wykonywanie izolacji betondw, tynkow (fundamenty)
z zastosowaniem wktadki zbrojacej, jak i bez wkiadek,
po uprzednim zagruntowaniu JARLEPEM G
lub JARLEPEM GM,

« wypetnianie matych ubytkéw pokryé dachowych.

SP0OSOB STOSOWANIA

Mase nanosi sig na suche, jak i lekko wilgotne, oczyszczone
Z zanieczyszczen podtoze za pomocg szczotki dekarskiej,
pedzla lub pacy, po uprzednim doktadnym wymieszaniu.
Zalecana jest temperatura nanoszenia powyzej +5°C. W celu
utatwienia prac w chtodniejsze dni zaleca si¢ przecho-
wywanie JARKLEPU K w ogrzewanym pomieszczeniu,
dzieki czemu masa zachowuje optymalng konsystencije.
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JARLEP L -lepik asfaltowy do klejenia papy

Lepik asfaltowy JARLEP L jest jednorodng masa asfaltowa
koloru czarnego, o konsystencji pastowatej, przeznaczong
do stosowania nazimno bez podgrzewania.

PRZEZNACZENIE

« klejenie papy do podtozy betonowych, zagruntowanych

wezesniej JARLEPEM G lub JARLEPEM GM

« przyklejanie kolejnych warstw papy przy uktadach
wielowarstwowych,

« wykonywanie fat z laminatéw szklanych, papowych,
siatek szklanych,

» wykonywanie powtok wodoszczelnych bez wktadki
papowej.

SPOSOB STOSOWANIA

Lepik asfaltowy JARLEP L nanosi si¢ na powierzchnig
oczyszczong i suchg, naktadajac cienkg warstwg za pomocg
szczotki dekarskiej, pedzla lub pacy. Pape przykleja sie
w zaleznosci od temperatury otoczenia po uptywie 5-25
minut, po uzyskaniu odpowiedniej lepkosci przez natozony
lepik. Nastepnie pape dociska sig na catej powierzchni do
podtoza. Najlepsze wyniki klejenia uzyskuje sie smarujac
zarwno podtoze, jak i spodnig strone papy. Najkorzys-
tniejsza jest temperatura stosowania od +5°C do +20°C.

INALNE MASY HYDROIZOLA

ONALNE MASY HYDRC

JAR

ACYJNE

ZUZYCIE
W zaleznosci od rodzaju i stanu konserwowanego podtoza
zuzyciewynosi0,5-1,0kg/m’ przy jednokrotnymnanoszeniu.

OPAKOWANIA
JARLEP K jest pakowany w wiadra z tworzywa sztucznego:
101,20l iinne.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Opakowania nalezy sktadowaé¢ maksymalnie w trzech war-
stwach wiaderek. Przechowywaé z dala od Zrddet ognia
i elementdw grzewczych, w warunkach zabezpieczajacych
przed nastonecznieniem.

UWAGA: Nie stosowac do styropianu
oraz do pap smotowych

ina pokryciach konserwowanych
zapomoca smoty.

JARLEP L

DIZOLACYJNE

W celu utatwienia prac w chtodniejsze dni zaleca si¢ prze-
chowywanie JARLEPU L w ogrzewanym pomieszczeniu,
dzieki czemu masa zachowuje optymalng konsystencje.

ZUZYCIE
W zaleznosci od rodzaju i stanu klejonego podtoza zuzycie
wynosi0,8-1,2 kg/m?.

OPAKOWANIA
JARLEP L jest pakowany w wiadra z tworzywa sztucznego:
101, 20liinne.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Opakowania nalezy sktadowaé maksymalnie w trzech war-
stwach wiaderek. Przechowywaé z dala od Zrodet ognia
i elementdw grzewczych, w warunkach zabezpieczajgcych
przed nastonecznieniem.

UWAGA: Nie stosowa¢é do
styropianu, pap smotowych
oraz pap asfaltowych

z wktadka aluminiowa.
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SLPACHLA DEKARSKA

Szpachla dekarska DEKABIT jest jednorodng masa koloru czarnego o konsystencji pétptynnej lub pasty do stosowania nazimno
bez podgrzewania. Dzigki zastosowaniu odpowiedniego sktadu: asfaltow modyfikowanych syntetycznym kauczukiem,
rozpuszczalnikéw organicznych oraz specjalnych wtdkien zbrojacych, szpachla dekarska posiada szeroki zakres zastosowari
oraz doskonate parametry uzytkowe.

ZALETY SZPACHLI DEKARSKIEJ DEKABIT

po wyschnieciu tworzy bardzo elastyczng i wytrzymatg warstwe izolacyjna, ktéra dzigki kauczukom i wtéknom
wzmacniajgcym jest odporna na $ciekanie, pekanie i ztuszczanie,

posiada bardzo dobre wiasciwosci klejace, co umozliwia zardwno sklejanie pap jak i przyklejanie pap do innych
pokry¢ i podtozy budowlanych,

posiada konsystencje umozliwiajacg jednorazowe nanoszenie w grubej warstwie, bez obawy o sptywanie, co obniza
pracochtonno$¢ i czas wykonania izolacji,

posiada zwigkszong odporno$¢ na spekania mrozowe, dzigki zastosowaniu syntetycznych kauczukow i wiokien
wzmacniajgcych,

posiada doskonatg przyczepno$¢ na sucho i przy niewielkiej wilgotno$ci do wszelkich podtozy wystepujacych
w budownictwie,

« pozwala na wykonywanie izolacji w postaci bezszwowych laminatéw z wykorzystaniem wktadek wzmacniajacych.

PRZEZNACZENIE

« reperacja peknigc, zataman, pecherzy,

* wypetnianie dziur, ubytkw, miejsc po usunietych pecherzach oraz wgniecerina pokryciach dachowych wykonanych
z pap i innych materiatdw,

« przyklejanie i uszczelnianie opierzen metalowych na dachach, przy kominach, attykach, ogniomurach, Swietlikach
dachowych oraz wszelkich otworach i przepustach na dachach,

« sklejanie i uszczelnianie pap, gontow papowych, dachowek ceramicznych i cementowych, ptyt bitumicznych,
ptyt eternitowych itp.,

« wykonywania bezszwowych laminatow z wykorzystaniem wktadki wzmacniajgcej.

Szpachle dekarska DEKABIT mozna réwniez stosowa¢ do :

» mocowania iuszczelniania parapetéw zewnetrznych z metalu, PCV i ceramiki,

« wykonywania bezspoinowych, grubowarstwowych izolacji przeciwilgociowych fundamentdéw i taw fundamentowych,

» wykonywania bezspoinowych izolacji poziomych na balkonachitarasach,

« grubowarstwowej izolacji ptytobornikowych, zbiornikdw na gnojowice, zbiornikdw na wodg technologiczng, kregéw
betonowych, szambitp.,

« antykorozyjnego zabezpieczania podziemnych konstrukcji stalowych, w tym réwniez ocynkowanych,

< wypetniania szczelin, pekniec, dylatacji w podziemnej i nadziemnej czesci budynkdow i budowli.

SPOSOB STOSOWANIA

Szpachle dekarskg DEKABIT nanosi sig na suche lub lekko wilgotne (bez zastoin wody) podtoze, trwate, nie zamarznigte,
oczyszczone z luZnych zanieczyszczeri, rdzy itp. za pomocg kielni, szpachli zwyktej lub zabkowanej (takiej jak do kleju do glazury
0zebach max 6 mm) lub pedzla o sztywnym wiosiu. Podtoza chtonne, o obnizonej przyczepnosci nalezy wczesniej zagruntowac
roztworem asfaltowym JARLEP-G lub JARLEP-GIM.

W przypadku wypetniania szczelin szpachle DEKABIT nalezy wcisng¢ w szczeling za pomoca kielni lub szpachelki oraz
rozsmarowac cienkg warstwg 5 — 10 cm poza reperowang szczeling. W przypadku szczelin szerszych niz 5 mm zaleca si¢
zastosowanie dodatkowego wzmocnienia z tkaniny szklanej lub siatki budowlanej. tatke wzmacniajacg wciskamy
W rozsmarowang mase, az do przesigknigcia, a nastepnie pokrywamy kolejng warstwag masy. W przypadku wypetniania ubytkow
lub wykonywania izolacji na duzej powierzchni zastosowanie zgbkowanej szpachelki pozwala nanie$¢ wtasciwa, powtarzalng
w kazdym miejscu ilo$¢ DEKABIT-u, ktorej powierzchnig nastepnie wyréwnujemy gtadka strong szpachelki. Istnieje mozliwos$¢
wykonywania szpachlg DEKABIT bezszwowych laminatéw z wykorzystaniem wktadki wzmacniajacej z tkaniny szklanej,
widkniny lub siatki poliestrowej. W tym celu w pierwszg warstwe DEKABIT-u ,,na Swiezo”, wciskamy wktadke wzmacniajgca,
az do jej petnego przesigkniecia. Nastepnie nanosimy kolejng warstwe masy dekarskiej, zwracajac uwage, by izolacja miata
jednakowg grubo$¢ w kazdym miejscu. Ostatnig warstwe przesypujemy z wierzchu posypka papowg w celu ochrony przed
promieniowaniem UV. Optymalna temperatura nanoszenia szpachli dekarskiej DEKABIT wynosi powyzej +5°C. W chtodniejsze
dni dla utatwienia rozprowadzania szpachli po podtozu i zmniejszenia jednostkowego zuzycia nalezy przed uzyciem opakowanie
zszpachlg dekarskg DEKABIT przechowywac przez 24 godziny w ogrzewanym pomieszczeniu.

SKEADOWANIE I TRANSPORT

Opakowania szpachli dekarskiej DEKABIT nalezy sktadowac i transportowa¢ w pozycji stojacej, maksymalnie w czterech
warstwach. Przechowywa¢ z dala od Zrodet ognia i elementdw grzewczych, w warunkach zabezpieczajgcych przed
nastonecznieniem. W czasie transportu wyrob nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie i przewrdcenia.

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA
Zuzycie: 0,6 - 1,2 kg/m*/1mm grubosci izolacji w zalezno$ci od rodzaju i stanu izolowanego podtoza.

Czyszczenie narzedzi: narzedzia i wszelkie zabrudzenia nalezy czy$cic rozpuszczalnikiem naftowym lub benzyng ekstrakcyjng.

UWAGA: Nie stosowacé do pap smotowych oraz na pokryciach
i izolacjach konserwowanych za pomoca smoty.




FUND

Masa szpachlowa FUNDABIT jest jednorodng masg koloru czarnego o konsystencji pétptynnej lub pastowatej do stosowania na
zimno bez podgrzewania. Dzigki zastosowaniu wysokiej jakosci asfaltow, rozpuszczalnikdw, syntetycznego kauczuku oraz
specjalnych wiokien wzmacniajacych masa posiada szeroki zakres zastosowar oraz doskonate parametry uzytkowe. Stuzy do
wykonywania na zimno $rednio- i grubowarstwowych hydroizolacji, ktére skutecznie chronig obiekty przed wodg opadowg
igruntowa.

ZALETY MASY SZPACHLOWEJ FUNDABIT

» ma doskonatg przyczepno$¢ do wszelkich podtozy wystepujacych w budownictwie,

« posiada konsystencje umozliwiajacg jednorazowe nanoszenie w grubej warstwie, bez obawy o sptywanie,

» umozliwia wykonanie izolacji fundamentoéw w jednym cyklu roboczym, co obniza pracochtonno$¢ i czas wykonania

izolacji,

* po wyschnieciu tworzy elastyczng i wytrzymatg warstwe izolacyjng, ktora dzigki kauczukowi i wiéknom wzmacniajgcym
jest odporna na sptywanie, pgkanie i ztuszczanie.

» mase mozna naktadac zaréwno na suche, jak i wilgotne podtoza,

« tworzy jednolita, bezszwowg izolacje doskonale przylegajaca do podtoza i uniemozliwiajacg podsigkanie wody, co jest
prawie niewykonalne w przypadku stosowania pap lub folii z tworzyw sztucznych,

« umozliwia skuteczne i proste taczenie detali izolacji, na przyktad przej$¢ rurowych z izolacjg powierzchniowa,

« dzigki zastosowaniu syntetycznych kauczukdw i wtokien wzmacniajacych posiada zwigkszona odpornosc na spekania
mrozowe,

« pozwala na wykonywanie bezszwowych laminatéw z wykorzystaniem wktadek wzmacniajgcych.

PRZEZNACZENIE

« wykonywanie bezspoinowych, Srednio- i grubowarstwowych izolacji przeciwilgociowych fundamentéw
i taw fundamentowych oraz izolacji pionowych $cian piwnic , réwniez w postaci wielowarstwowych laminatow,

« grubowarstwowa izolacja ptyt obornikowych, zbiornikdw na gnojowice, zbiornikéw na wode technologiczna,
kreg6éw betonowych, szamb itp.,

« antykorozyjne zabezpieczanie podziemnych konstrukcji stalowych, w tym réwniez ocynkowanych,

« wypetnianie szczelin, pekniec, dylatacji i przej$¢ rurowych w podziemnej i nadziemnej czesci budynkéw i budowli.

Mase szpachlowg FUNDABIT mozna réwniez stosowac do :

 wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych izolacji poziomych na balkonach i tarasach,

« reperacji pekniec, zataman, pecherzy, dziur oraz wgniecen na pokryciach dachowych wykonanych z pap i innych
materiatow,

« przyklejania i uszczelniania opierzen z metalu na dachach, przy kominach, attykach, ogniomurach, $wietlikach dachowych
oraz wszelkich otworach i przejsciach na dachu, sklejania i uszczelniania pap, gontéw papowych, dachéwek, ptyt
bitumicznych, eternitowych itp.

SP0SOB STOSOWANIA

Mase szpachlowg FUNDABIT nanosi sig na suche lub lekko wilgotne (bez zastoin wody), oczyszczone z luznych zanieczyszczen,
rdzy itp. podtoze za pomocg kielni, szpachli zwyktej lub zgbkowanej (takiej jak do kleju do glazury o zebach max 6 mm) lub
pedzla o sztywnym wtosiu. Podtoza chtonne, o obnizonej przyczepnosci nalezy wezesniej zagruntowac roztworem asfaltowym
JARLEP-G lub JARLEP-GIM.

W przypadku wykonywania izolacji duzych powierzchni zastosowanie szpachli zabkowanej pozwala nanie$¢ wiasciwa,
powtarzalng w kazdym miejscu iloS¢ masy szpachlowej, ktdrej powierzchnig nastepnie wyréwnujemy gtadka strong szpachli.
Istnieje mozliwo$¢ wykonywania masg szpachlowg FUNDABIT izolacji fundamentéw w formie wielowarstwowych,
bezszwowych laminatéw z wykorzystaniem wktadki wzmacniajacej z tkaniny szklanej, wtdkniny lub siatki poliestrowej. W tym
celu w pierwszg warstwe masy FUNDABIT ,na Swiezo”, wciskamy wktadke wzmacniajacg, az do jej petnego przesigkniecia.
Nastgpnie nanosimy kolejng warstwe masy FUNDABIT, zwracajac uwage, by izolacja miata jednakowg grubo$¢ w kazdym
miejscu. Wykonang izolacje zabezpieczamy przed uszkodzeniami mechanicznymi po wyschnigciu, a przed zasypaniem
fundamentdow, za pomocag ptytizolacyjnych i/lub mat drenazowych.

W przypadku wypetniania szczelin mase FUNDABIT nalezy wcisng¢ w szczeling za pomoca kielni lub szpachelki oraz
rozsmarowac cienkg warstwg 5 — 10 cm poza reperowang szczeline. W przypadku szczelin szerszych niz 5 mm zaleca sie
zastosowanie dodatkowego wzmocnienia z tkaniny szklanej lub siatki budowlanej. tatke wzmacniajaca wciskamy
w rozsmarowang mase az do przesigkniecia, a nastepnie pokrywamy kolejng warstwg masy.

Optymalna temperatura nanoszenia masy FUNDABIT wynosi powyzej +5°C. W chtodniejsze dni, dla utatwienia rozprowadzania
masy po podtozu i zmniejszenia jednostkowego zuzycia, nalezy przed uzyciem opakowanie z masg szpachlowg FUNDABIT
przechowywac przez 24 godziny w ogrzewanym pomieszczeniu.

SKLADOWANIE | TRANSPORT

Opakowania masy szpachlowej FUNDABIT nalezy sktadowac i transportowac¢ w pozycji stojacej, maksymalnie w czterech
warstwach. Przechowywa¢ z dala od Zrédet ognia i elementéw grzewczych, w warunkach zabezpieczajacych przed
nastonecznieniem. W czasie transportu wyrdb nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przemieszczania sig i przewrgcenia.

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Zuzycie: 0,6—1,2 kg/m’/ 1mm grubosci izolacji w zaleznosci od rodzaju i stanu izolowanego podtoza.
Czyszczenie narzedzi: narzedzia i wszelkie zabrudzenia nalezy czysci¢ rozpuszczalnikiem
naftowym lub benzyng ekstrakcyjna.

UWAGA: Nie stosowac do pap smotowych oraz




KIT DEKARSKI Laterbit Bp to trwale plastyczny, asfaltowo-kauczukowy kit budowlany. Jest jednorodng masg uszczelniajaca
koloru czarnego. W jego sktad wchodzg asfalty, wypetniacze, specjalne kauczuki syntetyczne i plastyfikatory oraz substancje
gwarantujace przyczepno$¢ do réznych podtozy budowlanych.

PRZEZNACZENIE

Dyspersyijny kit asfaltowo — kauczukowy LATERBIT Bp jest przeznaczony do uszczelniania potaczer pomiedzy elementami na
zewnatrz i wewnatrz obiektow budowlanych, m. in. migdzy elementami fundamentow Scian piwnic, dachow, obrébek
dekarskich, balkondw i taraséw, Swietlikow, szklarni, zbiornikéw na wode technologiczng i ppoz., obiektéw inzynierskich
zagtebionych w ziemi, kortw tenisowych, wiaduktéw, dylatacji mostow, potaczen rurociggow.

WEASCIwOSCI
| Kit DEKARSKI wykazuje bardzo wysoka odpornos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych, w tym przede wszystkim wody, na
| zmiany temperatur w zakresie od -20°C do +80°C, promieniowanie UV, a jego wiasciwosci plastyczne pozostaja niezmienne
przez wiele lat. Charakteryzuje sie doskonatg przyczepnoscig do drewna, betonu, metali, cegty, tynkéw, powtok malarskich,
szkta i wielu innych ,mocnych” powierzchni. Szczeg6linie polecany do uszczelniania ztgczy budowlanych, wypetniania szczelin
dylatacyjnych oraz wypetniania i uszczelniania peknigc¢ wystepujacych na dachu.

SP0SOB STOSOWANIA

Prace uszczelniajace powinny byé prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Dopuszcza sig prowadzenie prac w temperaturze do -5°C pod warunkiem odpowiedniego przygotowania podtoza tj. usuniecie
$niegu, lodu i miejscowe ogrzewanie szczelin za pomoca gorgcego powietrza, promiennikéw podczerwieni itp. W celu
utrzymania wiasciwej konsystenciji kitu i utatwienia wyciskania z tuby zaleca si¢ rowniez przechowywanie kitu przed
zastosowaniem w pomieszczeniu ogrzewanym. Kit powinien by¢ naktadany na powierzchnie suche lub lekko wilgotne, bez
wyraznych $ladéw wody. Powierzchnie elementow metalowych powinny by¢ odttuszczone i wolne od pytéw. Metale rdzewiejace
nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ farba antykorozyjng. Powierzchnie porowate (np. betonowe) nalezy zagruntowaé
asfaltowymi roztworami gruntujgcymi (JARLEP G, DYSPERBIT). Dzigki odpowiednio dobranej konsystencji do naktadania kitu
DEKARSKIEGO Laterbit Bp mozna stosowac reczne wyciskacze lub tez pneumatyczne wyciskacze mechaniczne. Po natozeniu
kitu w celu fatwiejszego formowania spoiny, spoindwke nalezy zwilzy¢ woda. Ze wzgledow estetycznych obrzeza szczelin przed
spoinowaniem mozna oklei¢ taSma samoprzylepna, ktdrg zrywa sig po zakonczeniu prac.

INFORMACJE DODATKOWE

Nadmiar kitu usuwac mechanicznie przy pomocy czystej szpachelkilub noza. Zabrudzone
powierzchnie zmy¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym nie powodujgcym
zniszczenia podtoza (zaleca sie przeprowadzenie proby na matej powierzchni podtoza).

P A S Y F U N D é\ﬁ& E N T@

Pasy fundamentowe z papy przeznaczone sg do wykonywania izolacji poziomej fundamentdw i $cian dziatowych oraz jako
izolacja pod murtaty. Zastosowanie pasdéw fundamentowych z papy jest najlepszym sposobem wykonania solidnej izolacji
wodochronnej zabezpieczajacej budynki podpiwniczone i niepodpiwniczone przed wilgocig kapilarng podciggang z gruntu. Pasy
fundamentowe uktada sie jednowarstwowo. Pasy fundamentowe sg oferowane w dwdch odmianach: tradycyijnej i zgrzewalnej.
Mozna je mocowac poprzez klejenie lub przezzgrzewanie palnikiem.

ZALETY

Pasy fundamentowe cechuije:

 wysoka odpornosc na dziatanie wody i wilgoci,

« grubo$¢ 2-4 mm gwarantujgca odporno$¢ na dziurawienie i inne uszkodzenia mechaniczne;

« sprawdzonaw praktyce, dtugoletnia trwato$c;

« szeroko$¢ dostosowana do najczgsciej budowanych fundamentéw,

« szorstka powierzchniazapewniajgca trwate potaczenie z zaprawa,

« krotki czas i niska pracochtonnos$¢ wykonania izolacji,

* pasy mozna w fatwy i trwaty sposob taczy¢ z izolacjg wewnetrzng posadzek , izolacja
zewnegtrzng fundamentow, orazinnymi izolacjami wykonanymi na bazie asfaltow.




TERMOBIT
STYROPAPA DO OCIEPLEN

Atestowane, termoizolacyjne ptyty warstwowe (styropapa) Termobit-1i Termobit-2 typ EPS 80 i typ EPS 100 sg przeznaczone
do wykonywania izolacji termicznej dachéw ptaskich i skosnych o nachyleniu do 20%. Piyty izolacji termicznej TERMOBIT
uktada sie pod nowe pokrycia dachowe z papy asfaltowej lub przy docieplaniu istniejgcych dachdw ptaskich.

Moga by¢ réwniez stosowane do wykonywania izolacji termicznej fundamentow, balkondw i tarasow.

Piyty termoizolacyjne TERMOBIT moga by¢ uktadane na podtozach z drewna, betonu, zaprawy cementowej lub z blachy
falistej (trapezowej), ptyty obornickiejalbo naistniejgcym pokryciu dachowym.

Ptyty TERMOBIT-1 wykonuije sie przez jednostronne oklejenie odpowiednio przycigtych ptyt styropianowych papg asfaltowg
podktadowa tak, aby pozostawic zaktady z papy wzdtuz dwoch sgsiadujacych bokow.

Ptyty TERMOBIT-2 okleja sig dwustronnie papg asfaltowg podktadowg. Zaktady z papy pozostawia sig tylko z jednej strony ptyty
(g6rnej), natomiast druga strona ptyty pozostaje oklejona papg na wymiar. Mozliwe jest wykonanie zaktadow w zalezno$ci
od potrzeb zamawiajgcego.

PRZEZNACZENIE

Ptyty warstwowe izolacyjne TERMOBIT-1i TERMOBIT-2 typ EPS 80 i typ EPS 100 przeznaczone s3 do izolacji dachéw ptaskich
i skosnych o nachyleniu potaci do 20% pod pokrycia dachowe z papy asfaltowej. Mogg by¢ rowniez stosowne do wykonywania
izolacji fundamentéw, balkondw oraz taraséw.

SP0SOB MONTAZU

Ptyty TERMOBIT montuje sie metodg klejenia lub mocowania mechanicznego na prawidtowo przygotowanym
podtozu wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
i wytycznymi producenta.

INFORMACJE DODATKOWE

Warstwy papy stanowigce oktadziny ptyt TERMOBIT nie wlicza sig do liczby warstw pokrycia dachowego.

Nazamowienie produkuje sie réwniez TERMOBIT-1i TERMOBIT-2 typ EPS 70.

Przeznaczone sg do izolacji dachdw ptaskich i skosnych o nachyleniu potaci do 20% pod warstwe szlichty cementowej.

WAZNE: Pyty TERMOBIT s produkowane i sprzedawane na podstawie
najnowszej dokumentacji. Posiadaja Krajowa Ocene Techniczng, ktdra
zastapita aprobate, Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Ocene PZH oraz Informacje Techniczng Wyrobu.

SYJNA HYDROIZC
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STYROLEP Dn jest wodng dyspersjg asfaltowg modyfikowang kauczukiem nie zawierajacg rozpuszczalnikéw organicznych,
gotowg do uzycia. Mozna jg stosowac w bezposredniej stycznosci ze styropianem.

CYJNA MASA
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PRZEZNACZENIE

 Przyklejanie ptyt styropianowych do podtozy betonowych

 \Wykonywanie bezspoinowych, elastycznych powtok przeciwwilgociowych iprzeciwwodnych
podziemnych oraz przyziemnych czesci budowli

UWAGA: Przed zastosowaniem nalezy zapoznacé sig z Kartg Charakterystyki
wyrobu lub z etykietg na opakowaniu.

OLEP

PY, POLIURETANU,
Y | GONTOW

PRZEZNACZENIE

e przyklejanie wyrobdw termoizolacyjnych; ptyt warstwowych (styropapa), ptyt styropianowych (EPS i XPS),
ptyt poliuretanowych (PIR i PUR), wetny mineralnejitp. do fundamentéw i pokry¢ dachowych

« przyklejanie pap asfaltowych do siebie oraz do podtozy mineralnych (beton, cegta, suporex)

* przyklejanie pap asfaltowych oraz ptyt laminowanych do powierzchni blaszanych

* wykonywanie samodzielnych powtok wodoszczelnych, uszczelnien, uzupetnianie ubytkdw i peknie¢

» wykonywanie uszczelnier wokdt komindw, anten, wywiewek kanalizacyjnych itp.

UWAGA: Przed zastosowaniem nalezy zapoznac si¢ z Kartg Charakterystyki wyrobu
lub z etykieta na opakowaniu.

Katalog zawiera informacje aktualne na dzieri 01.06.2023 r.
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