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JARLEP L
Lepik asfaltowy

JARLEP L - lepik asfaltowy do klejenia papy jest
jednorodna masa koloru czarnego o konsystencji
pastowatej do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Dane techniczne
Sklad: mieszanina asfaltdw, rozpuszczalnikow,
wypelniaczy mineralnych i innych dodatkow.

Czas schnigcia: min. 24h

Temperatura zaplonu wg Martensa-Penskiego: min.
31°C

Splywnos$¢ masy z papy w temp. 60°C przy kacie
nachylenia 45° w czasie 5 h : nie splywa

Zdolno$¢ Kklejenia papy do papy: nie mniej niz 150N
Temperatura stosowania: od +5°C do 25°C

Zgodno$¢ z normg: PN-B-24620:1998/Az1:2004

Zuzycie: w zaleznoS$ci od rodzaju i stanu podtoza wynosi
0,8-1,2 kg/m?

Liczba warstw :
- do klejenia pap: 1 warstwa

Dostepne opakowania: 10kg, 20kg

Uwagi

Nie nalezy stosowaé wyrobu wewnatrz pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi i branzy spozywczo-
zywnosciowe] oraz do materialdw smotowych.

Wyr6b zawiera rozpuszczalniki organiczne.

Przy pracy nalezy przestrzegaé przepisow BHP, stosowac
odziez, okulary i rekawice ochronne. Wyr6b stosowaé w
miejscach przewiewnych, z dala od ognia.

Wyréb nalezy chroni¢ przed dostgpem dzieci.

Narzedzia zabrudzone podczas wykonywania prac mozna
czyscié rozpuszczalnikami benzynowymi ( benzyna
lakowa).

Wszystkie wymienione parametry odnoszg si¢ do
temperatury +23°C+2°C i wilgotnosci 55%. Nizsza
temperatura i podwyzszona wilgotno$¢ wydtuza czas
schnigcia.

Przed zastosowaniem nalezy zapozna¢ si¢ z Karta
Charakterystyki wyrobu lub z etykieta na opakowaniu.

Wiasciwosci:

e  dziala na lekko wilgotnych podtozach

e  silnie wigze z podtozem

e jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do
uzycia), dajacy si¢ naktada¢ pedzlem lub paca

Zastosowanie

e  przyklejanie pap asfaltowych do podtozy
betonowych
sklejanie papy w uktadach wielowarstwowych
wykonywanie tat z laminatéw szklanych, papowych,
siatek polipropylenowych

e  wykonywanie powlok wodoszczelnych bez wktadki
papowej

Sposob stosowania

Lepik asfaltowy po doktadnym wymieszaniu nanosi si¢
na suche, oczyszczone z zanieczyszczen podloze za
pomoca szczotki dekarskiej, pedzla lub pacy. Podtoze
betonowe nalezy uprzednio zagruntowaé roztworem
gruntujacym JARLEP G.

Pape przykleja si¢ po okoto 20 minutach czyli po
uzyskaniu odpowiedniej lepkosci przez natozony lepik,
doktadnie dociskajac ja na catej powierzchni. Najlepsze
wyniki klejenia uzyskuje si¢ smarujac zaréwno podtoze
jak i lewa strong papy. W przypadku klejenia kilku
warstw papy nalezy rowniez stosowaé metod¢ ,,lepik do
lepiku”.

Zaleca si¢ wykonywanie prac w temperaturze od +5°C do
25°C. W celu utatwienia prac w chtodniejsze dni zaleca
si¢ przechowywanie wyrobu w ogrzewanym
pomieszczeniu na 1-2 doby.

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadow
atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

Transport i przechowywanie

Przechowywaé w oryginalnych szczelnie zamknigtych
opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem, z dala od
zrodet ciepta, ognia i elementéw grzewczych.
Przydatno$¢ do uzycia 12 miesiecy od daty produkcji. W
czasie transportu wyrdb nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przemieszczania. Sktadowaé max w trzech
warstwach. Mozna przechowywaé¢ w ujemnych
temperaturach.
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